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ZLECENIODAWCA: CERAMIKA NOWA GALA S.A.
UL. CERAMICZNA 1|
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BADAWCZE NR 130/LB/2009

1. Przedmiot badania

—  Plytki ceramiczne prasowane na sucho nieszkliwione z kolekeji
MARMI MODERNI (MM) o wymiarach 400,0 x 400,0 mm

— Producent: CERAMIKA NOWA GALA S A,
UL. CERAMICZNA 1
26-200 KONSKIE

Licznos¢ probki: 0,5 m’ phytek.
Oznaczenie probki: 08/1V/125/2009.

Probki pobrane i dostarczone do Laboratorium Badawczego przez przedstawiciela
Zleceniodawcy.

2. Zakres badan:

— oznaczenie krytycznego kata poslizgu.

Zakres badan ustalony przez Zleceniodawce.

3. Metody badan.

DIN 51130:2004 Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie
wlasciwosci przeciwposlizgowe). Pomieszezenia i
przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym. Metoda chodzenia — plaszczyzna
nachylona.

4. Wyniki badan

4.1. Oznaczanie krytycznego kata poslizgu.
Wg normy DIN 51130 Badanie wykladzin podlogowych. Oznaczanie
whasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia | przestrzenie robocze o
podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym. Metoda chodzenia — plaszczyzna
nachylona,

Licznoéé prébki: 0.5 m”,
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BADAWCIE NR 130/LB/2009
Rodzaj plytki Krytyezny kat poslizgu
Skorygowany sredni ogolny kat Klasa zdolnosci
akceptowalny o 4 przeciwposlizgowej

Kolekcja MARMI 9.4 R9

MODERNI
400, 0x400,0 mm

5.0. Oéwiadczenie

5.1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.
5.2. Sprawozdanie z badan moze by¢ powielane wylacznie w calosci, natomiast na
fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie:
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